[image: image1.jpg]



Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
[image: image2.jpg]



Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

[image: image3.png]



Фізико-технологічний інститут

металів і сплавів НАН України
[image: image4.jpg]



Національна металургійна академія України
[image: image5.jpg]


 

Асоціація ливарників України
[image: image6.png]U




Одеський національний політехнічний університет

[image: image7.png]



   Білоруський національний технічний університет
[image: image8.png]m
g
=
=]
2
2





Магдебурзький університет ім. Отто-фон-Геріке 

[image: image9.png]EX PROFES SO





      AGN University of Science and Technology A. Mickiewicha

[image: image10.png]


         

         Запорізька торгово-промислова палата 
XIII МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЛИТВО 2017

VI МІЖДУНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МеталургІя 2017

ПРОГРАМА

23 – 25 травня 2017 РОКУ

[image: image11.jpg]



УКРАЇНА, ЗАПОРІЖЖЯ
2017

Порядок роботы конференцїї:
23 травня
   900  – 1200    – Регистрация участников

за адресою: Україна, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 4, 

Виставковий центр «КОЗАК-ПАЛАЦ»

1200  – 1230   – Церемонія відкриття виставки.
1230  – 1300   – Церемонія відкриття конференції «Литво. Металургія 2017» 

1300  – 1600   – Пленарне засідання конференції «Литво. Металургія 2017»
Пленарне засідання
	1300 –  1310
1310 –  1320

1320 –  1330
1330 –  1340


	Д.А. Антонюк, віце-президент ЗТПП, к.т.н., Запоріжжя
Привітання
А.М. Верховлюк, зам. директора по науковій роботі Фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, д.т.н., Київ
Привітання.
А.П. Марченко, проректор по науковій роботі Національного технічного університета "ХПІ", д.т.н., проф., Харків;
Привітання
Ю. С. Пройдак, проректор по науковій роботі, д.т.н., проф. НМетАУ, Дніпро
Привітання


1340 – 1355   А.М. Верховлюк, зам. директора по науковій роботі ФТІМС НАН України, д.т.н., Київ
Научно-технічні розробки для ливарного виробництва та металургії. 

Функціональні матеріали на основі меді із заданою електропровідністю
1355– 1410 О.Й. Шинський, начальник відділу ФТІМС НАН України, президент Асоціації ливарників України, д.т.н., проф., Київ
Наукові та технологічні засади прогнозованого керування якістю литих конструкцій з залізовуглецевих та кольорових сплавів шляхом оцінки комплексної взаємодії ливарних процесів на основі використання новітніх інформаційних технологій. 
1410 – 1425  С.І. Кліменко, директор департаменту ливарного виробництва Міністерства економічного розвитку та торгівлі Украини, к.т.н.
Аналіз стану ливарного виробництва в світі та Україні
1425 – 1440  О.В. Акімов, зав. каф. Ливарного виробництва НТУ «ХПІ», д.т.н., проф., Харків
90 ліття кафедрі Ливарного виробництва НТУ «ХПІ». Досягнення та перспективи розвитку
1440– 1455   О.І. Пономаренко, віце-президент асоціації ливарників України, професор НТУ «ХПІ», д.т.н., проф., Харків

Д.О. Грімзін, асп. каф. Ливарного виробництва НТУ «ХПІ», Харків

Д.В. Мариненко, маг. каф. Ливарного виробництва НТУ «ХПІ», Харків
Получение качественных отливок в песчано-глинистых формах

1455– 1510  В.Є. Хричіков, зав. каф. Ливарного виробництва НМетАУ, д.т.н., проф., Дніпро
Ю.С. Пройдак, проректор по науковій роботі НМетАУ, д.т.н., проф., Дніпро
О.В. Меняйло, доц. каф. Ливарного виробництва НМетАУ, к.т.н., доц., Дніпро
Уменьшение массы прибыли при производстве отливок и слитков
1510– 1525   О.М. Стоянов, доц. кафедри металургії сталі НМетАУ, к.т.н., Дніпро
Энергоресурсные характеристики сталеплавильного производства
1525– 1540   Б.М. Бойченко, зав. кафедри металургії сталі НМетАУ, к.т.н., доц., Дніпро
Прогрессивные изменения в технологиях конвертерного производства стали 

1540– 1555   Л.С. Молчанов, доц. кафедри металургії сталі НМетАУ, к.т.н., Дніпро
Современные тенденции прямого легирования расплавов 

24 травня         


 Пленарне засідання
1000– 1015   Е.В. Синегін, ст. викладач кафедри металургії сталі НМетАУ, к.т.н., Дніпро
Предпосылки создания литейно-прокатных модулей и перспективы их развития в Украине 
1015– 1030   А.Б. Головня, інженер каф. Зварювання НТУ «ХПІ», Харків
Підвищення рівня культури виробництва в ливарних цехах
1030– 1045   І.Е. Скідін, старший викладач кафедри кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва ДВУЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

Дослідження показників змін температур при наплавленні методом СВС
1045– 1100   О.М. Жбанова, асистент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва ДВУЗ «КНУ», Кривий Ріг

Зменшення неметалічних включень в процесі електрообробки сплаву 35гл при кристалізації
1100– 1115   П.О. Юшкевич, асп. каф. металургії сталі НМетАУ, Дніпро
Особенности формирования реакционных зон дожигания монооксида углерода в полости конвертера при использовании трехъярусной кислородной фурмы
1115– 1130   Вей Синвень, студ. каф. металургії сталі НМетАУ, Дніпро

Инновационные подходы в футеровке кислородных конвертеров
1130– 1145   Д.Ю. Бабошко, ДВУЗ «КНУ», м. Кривий Ріг

Технологічна схема переробки титаномагнетитового концентрату на титановмісний та залізовмісний продукт
1130– 1145   І.Р. Снігура, Інститут чорної металургїї НАН України ім. З. І. Некрасова, м. Дніпро
Исследование плотности жаропрочных никелевых сплавов на основе  параметров межатомного взаимодействия

Робота конференції «Литво. Металургія 2017»

1200 – 1300   –  робота конференції за секціями
1300 – 1600  –  нарада завідуючих кафедр і членів методичної підкомісії МОН України за напрямками «Металургія» (спеціалізація «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів») та «Прикладна механіка» (спеціалізація «Обладнання та технології ливарного виробництва») з метою:

1. Обговорення нормативної частини стандартів вищої освіти та варіативної частини освітніх программ другого (магістерського) рівня за спеціальністю 136 – Металургія та за спеціальністю 131 – Прикладна механіка;
2. Впровадження інноваційних розробок вчених вузів у виробництво.
                         Запрошуються завідуючі кафедр по ливарному виробництву України.
Місце проведення: Україна, м. Запоріжжя, ЗНТУ, вул. Жуковського, 64.
25 травня

Робота конференції «Литво-2017», «Металургія-2017»
Місце проведення: Україна, м. Запоріжжя, ЗНТУ, вул. Жуковського, 64.

                  1000 – 1300   – робота конференції за секціями
       1300            Закриття роботи конференції.

                                 Від’їзд участників конференції.

Секція 1. Отримання, обробка та структуроутворення сплавів

Керівник секції – д.т.н., проф. ХРИЧІКОВ Валерій Євгенович, НМетАУ;
Секретар –д.т.н., проф. БУБЛІКОВ Валентин Борисович, ФТІМС НАН України.

А. С. Арустамян, А. А. Ищенко, Д. Калиш. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБРАЗЦОВ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА MM «STAHL 1018»

Е. Г. Афтандилянц, В. П. Лихошва, О. А. Пеликан, Л. М. Клименко. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТЛИВОК.  

Ахмед Сундус Мохаммед, О. В. Акимов, Е. А. Костик. ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАВОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
Сундус Мохаммед Ахмед,  О. В. Акимов, Е. А. Костик. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СПЛАВА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
Ю. Д. Бачинский, В. Б. Бубликов, С. Н. Медведь. О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В УКРАИНЕ.
Д. Н. Берчук, Л. А. Зеленая, В. А. Овсянников. ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЯ И УСЛОВИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ГРАФИТИЗИРУЮЩЕМ МОДИФИЦИРОВАНИИ НА СТРУКТУРУ ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА.  

В. Б. Бубликов, Е. П. Нестерук, Ю. Д. Бачинский, Н. П. Моисеева.  СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА.

В. Б. Бубликов, Е. П. Нестерук, Ю. Д. Бачинский, Н. П. Моисеева. О ВЛИЯНИИ ПРИРОДЫ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА.

В. Б. Бубликов, Д. Н. Берчук, С. Н. Медведь. ПОВЫШЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА В ЛИТОМ СОСТОЯНИИ.

В. Б. Бубликов, А. А. Ясинский, Б. Г. Зеленый, Л. А. Зеленая, Е. А. Ясинская. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА ПЕРЛИТНОГО КЛАССА.

А. М. Верховлюк, Р. А. Сергієнко, О. А. Щерецький, О. Г. Потрух. ВПЛИВ ФАЗОВОГО СКЛАДУ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЛАТУНІ Сu35Zn.

Т. Р.  Гильманшина, А. А. Ковалева, П. А. Фомин, В. А. Борисюк, Я. С. Чефанова. СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ КРАСНОЯРСКИХ ГРАФИТОВ 

О.М. Жбанова. ЗМЕНШЕННЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ В ПРОЦЕСІ ЕЛЕКТРООБРОБКИ СПЛАВУ 35ГЛ ПІД ЧАС КРИСТАЛІЗАЦІЇ 

Н. А. Жижкина, М. С. Постникова, А. Н. Солдатов, А. В. Фомин. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЧУГУНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ СЕРДЦЕВИНЫ ВАЛКОВ
А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий. ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ БИМЕТАЛЛОВ «СТАЛЬ+МЕДНОМАТРИЧНЫЙ КОМПОЗИТ».

А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий. ПЕРЕХОДНЫЕ ЗОНЫ В БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЯХ С ПЛАКИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ МЕДНОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА.

А. С. Затуловский, В. А. Щерецкий, В. А. Лакеев. КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  С МАТРИЦЕЙ ИЗ БРОНЗЫ БР.С30, АРМИРОВАННЫЙ ДИСКРЕТНЫМИ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

В. Г. Іванов, В. П. Пірожкова, В.В. Луньов. утворення монооксиду кремнію у сірих чавунах та його вплив на морфологію вкраплень графіту

В. Т. Калинин, А. А. Кондрат, И. О. Мусиенко. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ЧУГУНЕ С УЧАСТИЕМ ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОЧАСТИЦ  TiCN 

Д. Калиш, С.А. Герасин, П. Бобровский.  МОДИФИКАЦИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ КАЛЬЦИЕМ

Д. Калиш, К. Куглин, С.A. Герасин. АГЛОМЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЙ Al2O3 В ЖИДКОЙ СТАЛИ

Д. Калиш, В.О. Синельников, Р.Д. Куземко. ЭФФЕКТ  Na2O, Li2O и K2O  НА  ВЯЗКОСТЬ  СИСТЕМЫ SiO2 – CaO – Al2O3

С. Є. Кондратюк, Ж. В. Пархомчук. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОДИФІКУВАННЯ СТАЛЕЙ.

С. В. Конончук, В. В. Пукалов. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ РАФІНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ХЛОРИСТИМ ЦИНКОМ

А. В. Косинская, Ж. Д. Богатырева, Е. А. Набока. ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ АЛЮМОЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ.

К. Куглин, С.А. Герасин, Д. Калиш, П.Л. Жак. МОДЕЛЬ РОСТА ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЖИДКОЙ СТАЛИ

И.И.Максюта, Ю.Г. Квасницкая, В.В.Лашнева. К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОИНЕРТНЫХ СПЛАВОВ

М.О. Матвеева, Б.В. Климович, В.В. Климович, Г.И. Поляков. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ БЕЛЫХ И ПОЛОВИНЧАТЫХ ЧУГУНОВ

А. В. Нарівський, С. Л. Поливода, О. В. Сірий, О. М. Гординя. МОДИФІКУВАННЯ АЛЮМІНІЄВИХ ДЕФОРМІВНИХ СПЛАВІВ ДРІБНОКРИСТАЛІЧНИМИ ВІДХОДАМИ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА.
Б.М.Немененок, И.В.Рафальский. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УПРОЧНЕННЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
В. Г. Новицкий. ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 110Х15 В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ.

А. Г. Пригунова. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ТИПУ АК12М2МгН З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА, ОБРОБЛЕНОГО В РІДКОМУ СТАНІ ІМПУЛЬСНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.

В. А. Середенко, Е. В. Середенко, С. Г. Голубчик, А. А. Паренюк. СТРУКТУРА СЕРОГО ЧУГУНА, ОБРАБОТАННОГО ПОСТОЯННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ВО ВРЕМЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

В. А. Середенко, Е. В. Середенко, А. А. Паренюк. ЗАВИСИМОСТЬ ЛИТОЙ СТРУКТУРЫ ТИПА “ЗАМОРОЖЕННОЙ МИКРОЭМУЛЬСИИ” ТОНКИХ ОБРАЗЦОВ СПЛАВА ЗАМОНОТЕКТИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ.
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